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E.4 Dokladova cast — statika potrubi

Usti nad Orlici, prosinec 2020



PE 100 RC+DOQ
SDR 11
D110x10 DN 90



Nézev akce:
Firma:
Vypracoval:
Datum:
Trubka
Typ trubky: SDRI11

Oznaceni primeéru trubky DN: 110 mm

Vnéjsi primér trubky: 110 mm
Vnitini primér trubky: 90 mm

Podminky uloZeni

Vyska kryti zeminy nad potrubim:
Hladina podzemni vody nad vrcholem:
Siika vykopu:

Uhel sklonu vykopu:

Zpusob pokladky:

Zpusob ulozZeni potrubi a provedeni zasypu:

Zemni prostredi

1,5m
Om
0,9 m
90°

Pokladka do otevieného vykopu
A4B4

Okolni rostla zemina:

Stupeil zhutnéni (Standard Proctor) Sy

Obsypova zemina (v zOon¢ potrubi):
Stupeti zhutnéni (Standard Proctor) Sy

Zasypova zemina (nad zénou potrubi):
Stupefi zhutnéni (Standard Proctor) Sp;:

Zatizeni

G2
90 %

G2
90 %

G2
90 %

ZatiZzeni dopravou:

Rovnomérné plosné zatiZeni:

Vozidlo - SLW30 (DIN)
0 kN/m?

Tento vypocet je proveden dle ATV-DVWK-A 127: 2000 a nenahrazuje
oficialni statické posouzeni provedené autorizovanym statikem. 172



Nazev akce:
Firma:
Vypracoval:

Datum:

Zemni profil

A
m-\
—
__________________________ _ Y
90°/ O
0,9
< : >
Posouzeni
Napéti:
Vrchol trubky - vn&jsi povrch: |ove = |-1,5| MPa = 640y = 8,75 MPa VYHOVUJE
Vrchol trubky - vnitini povrch: |oyi| = 11,61 MPa < o640y = 8,75 MPa VYHOVUJE
Bok trubky - vné&jsi povrch: lovel =11,19] MPa = G40y = 8,75 MPa VYHOVUJE
Bok trubky - vnitini povrch:  |owil =1-1,91| MPa = 640, = 8,75 MPa VYHOVUJE
Pata trubky - vnéj$i povrch: lop.el = 1-1,62] MPa < Odiov = 8,75 MPa VYHOVUJE
Pata trubky - vnitfni povrch:  |op;| = [1,72] MPa < Odoy = 8,75 MPa VYHOVUJE
Deformace: 0=10,72] % < Sdov =6 % VYHOVUJE
Ztrata stability: Axeit = 133,63 Z Adov =2 VYHOVUJE
Tento vypocet je proveden dle ATV-DVWK-A 127: 2000 a nenahrazuje
oficialni statické posouzeni provedené autorizovanym statikem. 2/2



Nézev akce:
Firma:
Vypracoval:
Datum:
Trubka
Typ trubky: SDRI11

Oznaceni primeéru trubky DN: 110 mm

Vnéjsi primér trubky: 110 mm
Vnitini primér trubky: 90 mm

Podminky uloZeni

Vyska kryti zeminy nad potrubim:
Hladina podzemni vody nad vrcholem:
Siika vykopu:

Uhel sklonu vykopu:

Zpusob pokladky:

Zpusob ulozZeni potrubi a provedeni zasypu:

Zemni prostredi

1,5m
0,5m
0,9 m
90°

Pokladka do otevieného vykopu
A4B4

Okolni rostla zemina:

Stupeil zhutnéni (Standard Proctor) Sy

Obsypova zemina (v zOon¢ potrubi):
Stupeti zhutnéni (Standard Proctor) Sy

Zasypova zemina (nad zénou potrubi):
Stupefi zhutnéni (Standard Proctor) Sp;:

Zatizeni

G2
90 %

G2
90 %

G2
90 %

ZatiZzeni dopravou:

Rovnomérné plosné zatiZeni:

Vozidlo - SLW30 (DIN)
0 kN/m?

Tento vypocet je proveden dle ATV-DVWK-A 127: 2000 a nenahrazuje
oficialni statické posouzeni provedené autorizovanym statikem. 172



Nazev akce:
Firma:

Vypracoval:

Datum:

Zemni profil

Posouzeni

1,5

Napéti:

Vrchol trubky - vnéjsi povrch: |oye| = |-1,5] MPa
Vrchol trubky - vnitini povrch: |oyi| = |1,61] MPa
Bok trubky - vné&jsi povrch: |lobel = |1,19] MPa
Bok trubky - vnitini povrch:  |opi| =|-1,91| MPa
Pata trubky - vnéj$i povrch: lop.el = |-1,62] MPa
Pata trubky - vnitfni povrch:  |op;| = [1,72| MPa

Deformace: 0=10,72] %

Ztrata stability: kit = |29|

S Odov — 8,75 MPa
S Odov — 8,75 MPa
S Odov = 8,75 MPa
S Odov = 8,75 MPa
S Odov = 8,75 MPa
S Odov = 8,75 MPa
S 5d0v = 6 0/0

z Adov = 2

VYHOVUJE
VYHOVUJE
VYHOVUJE
VYHOVUJE
VYHOVUJE
VYHOVUJE

VYHOVUJE

VYHOVUJE

Tento vypocet je proveden dle ATV-DVWK-A 127: 2000 a nenahrazuje
oficiélni statické posouzeni provedené autorizovanym statikem.

2/2



Nézev akce:
Firma:
Vypracoval:
Datum:
Trubka
Typ trubky: SDRI11

Oznaceni primeéru trubky DN: 110 mm

Vnéjsi primér trubky: 110 mm
Vnitini primér trubky: 90 mm

Podminky uloZeni

Vyska kryti zeminy nad potrubim:
Hladina podzemni vody nad vrcholem:
Siika vykopu:

Uhel sklonu vykopu:

Zpusob pokladky:

Zpusob ulozZeni potrubi a provedeni zasypu:

Zemni prostredi

2m
Om
0,9 m
90°

Pokladka do otevieného vykopu
A4B4

Okolni rostla zemina:

Stupeil zhutnéni (Standard Proctor) Sy

Obsypova zemina (v zOon¢ potrubi):
Stupeti zhutnéni (Standard Proctor) Sy

Zasypova zemina (nad zénou potrubi):
Stupefi zhutnéni (Standard Proctor) Sp;:

Zatizeni

G2
90 %

G2
90 %

G2
90 %

ZatiZzeni dopravou:

Rovnomérné plosné zatiZeni:

Vozidlo - SLW30 (DIN)
0 kN/m?

Tento vypocet je proveden dle ATV-DVWK-A 127: 2000 a nenahrazuje
oficialni statické posouzeni provedené autorizovanym statikem. 172



Nazev akce:

Firma:

Vypracoval:

Datum:
Zemni profil

______________________ _ Y
90 / ®
0,9
< : >

Posouzeni
Napéti:
Vrchol trubky - vn&jsi povrch: |ove| = |-1,44| MPa = 640y = 8,75 MPa VYHOVUJE
Vrchol trubky - vnitini povrch: |oyi| =11,52| MPa < o640y = 8,75 MPa VYHOVUJE
Bok trubky - vné&jsi povrch: lovel =11,12] MPa = G40y = 8,75 MPa VYHOVUJE
Bok trubky - vnitini povrch:  |ovil =|-1,83] MPa = 640, = 8,75 MPa VYHOVUJE
Pata trubky - vnéj$i povrch: lop.el = 1-1,56] MPa < Odiov = 8,75 MPa VYHOVUJE
Pata trubky - vnitfni povrch:  |op;| = [1,63]| MPa < Odoy = 8,75 MPa VYHOVUJE
Deformace: 0=10,78| % < Sdov =6 % VYHOVUJE
Ztrata stability: Axiit = |30,46| 2 Adov =2 VYHOVUJE
Tento vypocet je proveden dle ATV-DVWK-A 127: 2000 a nenahrazuje
oficiélni statické posouzeni provedené autorizovanym statikem. 2/2



Nézev akce:
Firma:
Vypracoval:
Datum:
Trubka
Typ trubky: SDRI11

Oznaceni primeéru trubky DN: 110 mm

Vnéjsi primér trubky: 110 mm
Vnitini primér trubky: 90 mm

Podminky uloZeni

Vyska kryti zeminy nad potrubim:
Hladina podzemni vody nad vrcholem:
Siika vykopu:

Uhel sklonu vykopu:

Zpusob pokladky:

Zpusob ulozZeni potrubi a provedeni zasypu:

Zemni prostredi

2m
0,5m
0,9 m
90°

Pokladka do otevieného vykopu
A4B4

Okolni rostla zemina:

Stupeil zhutnéni (Standard Proctor) Sy

Obsypova zemina (v zOon¢ potrubi):
Stupeti zhutnéni (Standard Proctor) Sy

Zasypova zemina (nad zénou potrubi):
Stupefi zhutnéni (Standard Proctor) Sp;:

Zatizeni

G2
90 %

G2
90 %

G2
90 %

ZatiZzeni dopravou:

Rovnomérné plosné zatiZeni:

Vozidlo - SLW30 (DIN)
0 kN/m?

Tento vypocet je proveden dle ATV-DVWK-A 127: 2000 a nenahrazuje
oficialni statické posouzeni provedené autorizovanym statikem. 172



Nazev akce:

Firma:

Vypracoval:

Datum:

Zemni profil

Posouzeni

Napéti:

Vrchol trubky - vn&jsi povrch: |oye| = |-1,44| MPa = 640y = 8,75 MPa VYHOVUJE
Vrchol trubky - vnitini povrch: |oy;| = [1,52| MPa = 640y = 8,75 MPa VYHOVUJE
Bok trubky - vné&jsi povrch: lobel =11,12| MPa = 640y = 8,75 MPa VYHOVUJE
Bok trubky - vnitini povrch: oy =|-1,83]| MPa = 640y = 8,75 MPa VYHOVUJE
Pata trubky - vnéj$i povrch: lop.el = 1-1,56] MPa < Gdoy = 8,75 MPa VYHOVUJE
Pata trubky - vnitfni povrch:  |op;| = [1,63| MPa < Odoy = 8,75 MPa VYHOVUJE
Deformace: 0=10,78] % < Odoy =6 % VYHOVUJE
Ztrata stability: Akrit = [27,9] Z Adov =2 VYHOVUJE
Tento vypocet je proveden dle ATV-DVWK-A 127: 2000 a nenahrazuje

oficialni statické posouzeni provedené autorizovanym statikem. 2/2



